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Vliesstoff-Einlagen, schwer 
……………………………………………………………………………………….................................... 

 

Punkt 2.1.7 Chemischreinigungsbeständigkeit und Normative Verweisungen
  

 Streiche: DIN 54303 Prüfung von Textilien; Chemischreinigen von Vliesstoffen; 

  Einlage- und Füllvliesstoffe DIN 54303 

 

 Setze:  DIN EN ISO 105-D01 Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil D01: 
  Bestimmung der Trockenreinigungsechtheit mit Perchlorethylen-

Lösemittel 

 

Punkt 2.1.2 Vlies- Aufbau  

 Streiche: nach DIN 61210 

 

  
 


