Giiltig ab: 25.07.2019

Ergdnzende Informationen zu

TL 8305-0185, Ausgabe 6 vom 04.05.2009
Leichtes Anzugtuch (Serge)

Normative Verweisungen

Bezugsquellen

Punkt 2.1.2

Punkt 2.2.3

Punkt 2.3

Streiche: AQAP-2130 NATO-Qualitatssicherungsforderungen fir
Prifung und Test

Setze: AQAP 2110 NATO QUALITY ASSURANCE
REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT AND
PRODUCTION

Streiche: Anhaltsmuster:

Setze: Siegelmuster:

Streiche: Anhaltsmuster: WIWEB, Institutsweg 1, 85435 Erding

Setze: Siegelmuster: Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-
Rumpler-Strake 8-10, 51149 KéIn

Faserfeinheit und -lange
Streiche: DIN 53811

Setze: DIN EN ISO 137

Technologische Werte der Fertigware (Mindestanforderungen)
Streiche: (Mindestanforderungen)
Streiche: Fadendichte/10cm: Kette: 270+1; Schuss: 260+1

Setze: Fadendichte/10cm: Kette 270+10; Schuss: 260+10

Gewebe-Veredelung
Streiche: humandkologischen Forderungen

Setze: Forderungen zu Gefahrstoffen
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Punkt 2.3.1

Punkt 2.3.4

Punkt 2.3.7

Punkt 3.2

Farben des fertigen ausgeriisteten Stoffes

Streiche:

Setze:

ganzen Absatz

Die fur die einzelnen Farben festgelegten Siegelmuster sind,
in Verbindung mit den unter 2.3.2 aufgefuhrten CIELab-
Farb- und Toleranzwerten, verbindlich.

Der farbliche Melangeausfall muss dem Siegelmuster
entsprechen.

Farbechtheiten des fertig ausgeriisteten Tuches

Streiche:

Setze:

DIN EN 20105-C01

DIN EN ISO 105-C10 Prufnummer A (1)

MaR&anderung des fertig ausgeristeten Stoffes

Streiche:
Setze:
Streiche:

Setze:

Waschverfahren DIN EN ISO 6330-8A
Waschverfahren DIN EN ISO 6330-3G
Trocknungsverfahren D

Trocknungsverfahren E

Qualitatssicherungsbedingungen

Streiche:

Setze:

...AQAP-2130, NATO-Qualitatssicherungsforderungen fir
Prifung und Test...

...AQAP 2110, NATO QUALITY ASSURANCE

REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT AND
PRODUCTION...
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